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• Laboratorio:
INCERC – Iasi, Romania

• Campioni: pannelli murari in laterizio, in scala 1:2

pannelli integri

pannelli danneggiati e restaurati con reti bi-orientate in PP e malte idrauliche 
e/o bastarde

pannelli danneggiati più volte e restaurati con reti bi-orientate in PP e malte 
idrauliche e/o bastarde

• Tecnica di rinforzo: effetto confinamento
Intonaco armato con reti bi-orientate in PP ad avvolgimento completo del pannello
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• Prove:
Pseudo-sismiche, a spostamenti ciclici imposti sulla 
sommità del pannello compresso assialmente

Risultati di prova

incrementi di resistenza dal 70% al 
100% rispetto al pannello non rinforzato

incrementi di duttilità




